Colourflow

Compozit dentar fluid disponibil in noua culori diferite

WHEREVER COLOURS ARE NEEDED
N DENTISTRY

PROTECTIA DINTILOR PE DURATA iNDEPARTARII CORECTARILOR OCLUZALE

INDICAREA CANTITATII $I A GRADULUI DE ACOPERIRE CU SIGILANT, iN PROCEDURILE DE SIGILARE LA COPII

IMBUNATATIREA ESTETICA A RESTAURARILOR PRIN PERSONALIZAREA ACESTORA




EXEMPLE DE APLICATII

MARCAREA $I SIGILAREA ORIFICIILOR CANALELOR RADICULARE
DUPA TRATAMENTUL ENDODONTIC

Marcarea orificilor canalului radicular dupa tratamentul endodontic faciliteaza localizarea acestora
in cazul retratamentului. Procedura protejeazd, de asemenea, canalele radiculare impotriva dezvoltdrii
cariilor secundare. In plus, atribuirea anumitor culori asociate anumitor cazuri faciliteaza procedurile
ulterioare.

PROTECTIA SMALTULUI iN PROCEDURILE DE XNDEPARTARE A DISPOZITIVELOR
DE IMOBILIZARE TEMPORARE S| CONTENTIE

Atasarea fibrelor temporare sau a dispozitivelor de contentie, folosind compozite dentare de culoarea
smaltului, care ulterior sunt indepértate, riscd s& dduneze smaltului sdnatos. Pe de altd parte,
indepdrtarea incompletd a materialului compozit are ca rezultat o estetica slabd si poate duce
la dezvoltarea cariilor secundare. Utilizarea COLORFLOW ca solutie de fixare pentru sau retainer asigura
0 delimitare clara intre compozit si dinte, eliminand astfel riscul de deteriorare a smaltului.

PROTECTIA DINTILOR PE DURATA INDEPARTARII CORECTARILOR OCLUZALE

Utilizarea materialului dentar colorat pentru a corecta ocluzia poate duce la deteriorarea smaltului
subiacent, in cazul in care are nevoie de indepdrtarea ulterioard. Aplicarea unui prim strat folosind un
compozit colorat contrastant, elimind riscul deteriorarii accidentale a dintilor.

INDICAREA CANTITATII SI A GRADULUI DE ACOPERIRE CU SIGILANT, iN PROCEDURILE
DE SIGILARE LA COPII

Utilizarea COLORFLOW pentru umplerea fosetelor si fisurilor de pe suprafetele ocluzale ale dintilor copiilor,
permite parintilor s& monitorizeze nivelul uzurii sigilantului. Cu cat culoarea este mai putin vizibila,
cu atat mai repede se va repeta procedura de sigilare.

IMBUNATATIREA ESTETICA A RESTAURARILOR PRIN PERSONALIZAREA ACESTORA

COLORFLOW este ideal pentru a restaurarea esteticii si a aspectului natural al cavitatii bucale. Compozitul
poate fi utilizat pentru diferite personalizari ale dintilor sau pentru recrearea liniei de demarcatie
a gingiel.



MARCAREA $SI SIGILAREA ORIFICIILOR CANALELOR RADICULARE DUPA TRATAMENTUL ENDODONTIC

Sectiuni transversale ale dintilor in diferite stadii de tratament
endodontic marcate prin utilizarea de compozite colorate.

Canal radicular curbat, plin

Canal radicular, obturatie cu depasire

Canal radicular,
partial plin

Canal radicular blocat,
neobturat

Canal radicular, cu instrumentar fracturat




-

PROTECTIA SMALTULUI iN PROCEDURILE DE iNDEPARTARE A DISPOZITIVELOR
DE IMOBILIZARE TEMPORARE SI CONTENTIE

Sectiunea transversald a unui dinte cu o fibra atasata
| temporar: nu existd o limita clara intre smalt si stratul
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Riscul aparitiei cariilor in jurul sau dedesubtul unui strat compo-
zit indepartat incomplet, folosind un material colorat contra-
stant, permite indepartarea completa a acestuia.

Smaltul este deteriorat accidental, in timp ce
se indeparteaza compozitul dentar de culoarea
dintelui.




REZULTAT

PROTECTIA SMALTULUI iN PROCEDURILE DE iNDEPARTARE A DISPOZITIVELOR
DE IMOBILIZARE TEMPORARE S| CONTENTIE

Sectiunea transversald a unui dinte cu un strat de compozit colorat,
care creaza o0 o limita clard intre smalt si stratul compozit.

0 freza dentard si un strat subtire de COLORFLOW rdman
pe suprafata dintilor.

Stratul de COLOURFLOW este indepartat folosind o freza dentara.

Stratul compozit indepartat complet;
smaltul rdmane intact.




PROTECTIA DINTILOR PE DURATA INDEPARTARII CORECTARILOR OCLUZALE

PROBLEMA

COMPLICATI]

Riscul de deteriorare a smaltului cauzat de lipsa unei
limite clare intre un dinte si stratul compozit.
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Sectiunea transversald a unui dinte cu un strat de com-
pozit care functioneaza ca o corectie ocluzald: nu exista
0 limitd clard intre smalt si stratul compozit.
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Sectiunea transversald a unui dinte cu smalt fracturat:
in acest caz, riscul de dezvoltare a cariilor este foarte mare.




PROTECTIA DINTILOR PE DURATA INDEPARTARII CORECTARILOR OCLUZALE
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Corectia ocluzald cu culoarea verde COLORFLOW, utilizata
ca primul strat sub compozitul de culoarea dintelui.
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0 frezd dentard si un strat subtire de COLORFLOW rdman pe suprafata dintilor.
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Stratul COLOURFLOW fiind indepartat cu ajutorul unei freze [
de lustruire; smaltul rdmane intact.
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INDICAREA CANTITATII $I A GRADULUI DE ACOPERIRE CU SIGILANT, iN PROCEDURILE DE SIGILARE LA COPII
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Sectiunea transversala a unui dinte nesigilat: bacteriile
situate in fosetele si fisurile suprafetei ocluzale.
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Un dinte dupa procedura de sigilare, cu COLORFLOW roz vizibil pe suprafata
ocluzala. Contrastul clar intre compozit si tesuturile dentare permite parintilor
s& monitorizeze cantitatea si distributia sigilantului pe dintii copiilor lor:

fard culoare vizibilg, fara protectie.




DINTI SANATOSI CU CARII DENTARE SUPERFICIALE
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PROBLEMA

SOLUTIE

REZULTAT

0 sectiune transversala a unui dinte cu carii superficiale vizibile,
care s-au dezvoltat intr-un sistem de fisuri prezente in mod
normal la dintii sanatosi.

Acelasi dinte dupa pregatire.

Un dinte dupa procedura de sigilare, cu COLORFLOW galben vizibil
pe suprafata ocluzald. Contrastul clar intre compozit si tesuturile
dentare permite parintilor sd monitorizeze cantitatea si distributia
sigilantului pe dintii copiilor lor: fara culoare vizibila, fara protectie.




IMBUNATATIREA ESTETICA A RESTAURARILOR PRIN PERSONALIZARE ACESTORA
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Pierderea dintilor duce la retractie gingivala.
LL]
—- In astfel de cazuri, o restaurare completd
3 ar trebui sd includd nu numai reconstructia
) dintelui, ci si a tesutului gingival.
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0 restaurare completd si naturald: reconstituirea gingiei realizata
cu ajutorul compozitului COLORFLOW. Amestecarea COLORFLOW (roz, rosu,
i i purpuriu) cu compozite utilizate pentru nuante, oferd o gama largd
- de optiuni care se potrivesc cu diferite culori ale tesutului gingival.
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IMBUNATATIREA ESTETICA A RESTAURARILOR PRIN PERSONALIZARE ACESTORA

COLOURANT poate fi folosit pentru a creste opacitatea sub
compozite dentare colorate si pentru a recrea petele de aspect
natural pe partea cervicald a restaurdrilor.

s==——| COLORFLOW alb poate fi folosit pentru replicarea fosetelor
verticale de dezvoltare pe dinti incisivi.

Implanturile dentare se insotesc adesea de gingii subtiri si fragile.
In astfel de cazuri, o restaurare completd ar trebui sa includa
nu numai reconstructia dintelui, ci si a tesutului gingival.

COLOURANT poate fi utilizat pentru replicarea petelor naturale
pe suprafata ocluzald a restaurdrilor.
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0 restaurare completd si naturald: reconstituirea gingiei realizata
cu ajutorul compozitului COLORFLOW. Amestecarea COLORFLOW (roz, rosu,
purpuriu) cu compozite pentru nuante, oferd o gama larga de optiuni care
se patrivesc cu diferite culori ale tesutului gingival.




TABEL DE POLIMERIZARE

PRECAUTII

COMPOZITIE

LIMITARI iN INTERACTIUNILE

DE UTILIZARE

PASTRARE

CONTRAINDICATII

SI AVERTISMENTE

1. Pregatiti, neteziti, demineralizati, clatiti si uscati suprafata.

2. Acoperiti intreaga suprafatd cu un agent de bonding cum ar fi Bond. Dacd este necesar,
utilizati un liner pentru cavitate.

3. Umpleti preparatia cu Colorourflow.

4. Polimerizati in conformitate cu instructiunile de polimerizare din tabel.

5. Dacé este necesar, neteziti si lustruiti restaurarea finala.

Lampa COLOURFLOW compozit 20s s
Halogen/LED roz, verde, albastru, galben 15mm 20mm
(500-800 mW/cm2) alb, portocaliu - 10 mm
roz, verde, albastru, galben 20mm 25mm
b HDOLr?g\//cmZ] alb, portocaliu 10 mm 15 mm
negru, rosu - 10 mm

Colourflow este un compozit fotopolimerizabil fluid, compus din: matrice organica
(dimetacrilat de bisfenol A, dimetacrilat de diuretan, dimetacrilat de trietilenglicol
si dimetacrilat de bisfenol etoxilat), umpluturd anorganica (sticld de bariu-alumino-silicat,
silice fumed) fotainitiator, inhibitori, stabilizatori i pigmenti). Se supune polimerizarii
cu radicali liberi atunci cand este activata de lumina vizibila la lungimi de unda cuprinse intre
400 nm si 500 nm (regiunea albastra). Umplutura minerald reprezinta aproximativ 61% din
greutatea compozitului.

Evitati contactul produsului nepolimerizat cu pielea, achii i tesuturile moi ale gurii. In cazul
unui astfel de contact, clatiti cu multd apa. In cazul oricaror simptome, consultati un medic
oferindu-i informatii despre produs. In cazul alergiilor la metacrilati, nu mai utilizati produsul.
in cazul aparitiei cu Intarziere a reactiei alergice, indepartati restaurarea. In cazul aspiratiei
in tractul respirator, solicitati asistentd medicald imediata.

Nu utilizati daca nu este posibild izolarea zonei de saliva, sange sau umiditate. Contaminarea
perturbd procesul de polimerizare si poate afecta proprietatile mecanice si integritatea
marginald. A nu se utiliza cu materiale care contin eugenol. Astfel de materiale perturba
polimerizarea. In cazul polimerizarii intrerupte, metacrilatii nepolimerizati pot afecta unele
medicamente.

in caz de contaminare sau deteriorare mecanicd a produsului aplicat, indepartati stratul
si inlocuiti-1 cu altul.

A se pastra la o temperaturd cuprinsa intre 3°C si 28°C (37-82°F). Readuceti la temperatura
camerei inainte de utilizare. Pentru a evita polimerizarea accidentalda a Colorourflow
in aplicator, retrageti intotdeauna pistonul seringii.

Nu se utilizeaza la pacientii cu o alergie cunoscuta la metacrilati.
Anu se lasa la indemana copiilor.

A se proteja de caldurd si de lumina.

Nu utilizati dupd data de expirare.

Pentru utilizarea numai de dentisti si igienisti dentari.




